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Normen und Regelwerke - PT 
 

 

Diese Normen werden während der Schulung zur Anwendung kommen und werden ausschließlich 
dort zur Verfügung gestellt. Gern können Sie diese auch aus Ihrem eigenen Bestand mitbringen. 

 

Inhalt 

Norm Beschreibung Stand Stufe 

   1 2 3 

DIN EN 1371-1 Gießereiwesen Eindringprüfung - Sand-, 
Schwerkraftkokillen- und Niederdruck- 
kokillengussstücke 

2012-02  x x 

DIN EN ISO 3059 ZfP Eindringprüfung und Magnetpulver- 
prüfung – Betrachtungsbedingungen 

2013-03  x x 

DIN EN ISO 3452-1 ZfP-Eindringprüfung - Teil 1: Allgemeine 
Grundlagen 

2022-02  x x 

DIN EN ISO 3452-2 ZfP-Eindringprüfung - Teil 2: Prüfung von  
Eindringmitteln 

2022-02  x x 

DIN EN ISO 3452-3 ZfP-Eindringprüfung - Teil 3: Kontrollkörper 2014-03  x x 

DIN EN ISO 3452-4 Zerstörungsfreie Prüfung – Eindringprüfung - 
Teil 4: Geräte 

1999-02   x 

DIN EN ISO 3452-5 Zerstörungsfreie Prüfung – Eindringprüfung - 
Teil 5: Eindringprüfung bei Temperaturen 
über 50 °C 

2009-04   x 

DIN EN ISO 3452-6 Zerstörungsfreie Prüfung – Eindringprüfung - 
Teil 6: Eindringprüfung bei Temperaturen  
unter 10 °C 

2009-04   x 

DIN EN 10228-2 ZfP von Schmiedestücken aus Stahl 2016-10  x x 
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Norm Beschreibung Stand Stufe 
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DIN EN ISO 12706 Zerstörungsfreie Prüfung – Eindringprüfung - 
Begriffe 

2010-04  x x 

DIN EN ISO 17635 ZfP von Schweißverbindungen, Allgemeine 
Regeln für metallische Werkstoffe 

2017-04  x x 

DIN EN ISO 23277 ZfP von Schweißverbindungen Eindring- 
prüfung von Schweißverbindungen  
Zulässigkeitsgrenzen 

2015-06  x x 

 
 

   
 


